附件二：

57项有色金属、黑色冶金行业标准样品目录
	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	有效期
	研 制 单 位

	
	有色金属行业
	
	
	

	1 
	YSS044-2009
	镁合金MgZnCu光谱标准样品
	5年
	西南铝业（集团）有限责任公司熔铸厂

	2 
	YSS045-2009
	火试金用铅箔标准样品
	15年
	沈阳地质矿产研究所

	3 
	YSS046-2009
	等离子体质谱仪用系列标准溶液（多元素）
	1年
	沈阳地质矿产研究所

	4 
	YSS047-2009
	等离子体质谱仪用系列标准溶液（单元素）
	1年
	沈阳地质矿产研究所

	
	黑色冶金行业
	
	
	

	5 1
	YSBS41306-2009
	不锈钢304L校正样品
	10年
	上海材料研究所检测中心

	6 2
	YSBC14610-2009
	硅铝钙钡合金（1）标准样品
	10年
	武汉钢铁（集团）公司研究院

	7 3
	YSBC19604-2009
	钛铁FeTi70（1）标准样品
	10年
	攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司

	8 4
	YSBS15328-2009
	不锈钢00Cr17Ni14Mo2标准样品
	10年
	太原钢铁（集团）有限公司技术中心

	9 5
	YSBS20255-2009
	低合金钢（1）标准样品
	10年
	上海恒衡冶金测试技术有限公司

	10 6
	YSBS281001-2009
	碳素结构钢Q195标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	11 7
	YSBC28128-2009
	碳素结构钢Q195标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	12 8
	YSBS281002-2009
	碳素结构钢Q215标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	13 9
	YSBC28129-2009
	碳素结构钢Q215标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	14 10
	YSBS281003-2009
	碳素结构钢Q235标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	15 11
	YSBC28130-2009
	碳素结构钢Q235标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	16 12
	YSBS281004-2009
	低合金高强度结构钢Q345标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	17 13
	YSBC28204-2009
	低合金高强度结构钢Q345标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	18 14
	YSBS281005-2009
	合金结构钢20Cr标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	19 15
	YSBC28205-2009
	合金结构钢20Cr标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	20 16
	YSBS281006-2009
	热轧带肋钢筋20MnSi（1）标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	21 17
	YSBC28206-2009
	热轧带肋钢筋20MnSi（1）标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	22 18
	YSBS281007-2009
	热轧带肋钢筋20MnSi（2）标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	23 19
	YSBC28207-2009
	热轧带肋钢筋20MnSi（2）标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	24 20
	YSBS281008-2009
	热轧带肋钢筋20MnSiV标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	25 21
	YSBC28208-2009
	热轧带肋钢筋20MnSiV标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	26 22
	YSBS281009-2009
	热轧带肋钢筋20MnSiNb标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	27 23
	YSBC28209-2009
	热轧带肋钢筋20MnSiNb标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	28 24
	YSBC41105b-2009
	碳钢20标准样品
	10年
	上海材料研究所检测中心

	29 25
	YSBC41310b-2009
	合金结构钢35CrMo标准样品
	10年
	上海材料研究所检测中心

	30 26
	YSBC28777-2009
	烧结矿（1）标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	31 27
	YSBC28778-2009
	烧结矿（2）标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	32 28
	YSBC28779-2009
	烧结矿（3）标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	33 29
	YSBC28773-2009
	球团矿（1）标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	34 30
	YSBC28774-2009
	球团矿（2）标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	35 31
	YSBC28775-2009
	球团矿（3）标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	36 32
	YSBC28776-2009
	球团矿（4）标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	37 33
	YSBC28765-2009
	铁矿石（1）标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	38 34
	YSBC28766-2009
	铁矿石（2）标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	39 35
	YSBC28767-2009
	铁矿石（3）标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	40 36
	YSBC28768-2009
	磁铁矿（1）标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	41 37
	YSBC28769-2009
	磁铁矿（2）标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	42 38
	YSBC28757-2009
	褐铁矿标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	43 39
	YSBC28756-2009
	赤铁矿标准样品
	10年
	山东省冶金科学研究院

	44 40
	YSBC18601-2009
	硅铁FeSi75Al2.0标准样品
	10年
	重庆钢铁股份有限公司钢研所

	45 41
	YSBC18602-2009
	锰铁FeMn68C7.0标准样品
	10年
	重庆钢铁股份有限公司钢研所

	46 42
	YSBC18606-2009
	铌铁FeNb60标准样品
	10年
	重庆钢铁股份有限公司钢研所

	47 43
	YSBC18603-2009
	硅锰合金FeMn68Si18标准样品
	10年
	重庆钢铁股份有限公司钢研所

	48 44
	YSBC18604-2009
	钛铁FeTi30标准样品
	10年
	重庆钢铁股份有限公司钢研所

	49 45
	YSBC18605-2009
	钼铁FeMo55标准样品
	10年
	重庆钢铁股份有限公司钢研所

	50 46
	YSBC18607-2009
	钒铁50（1）标准样品
	10年
	重庆钢铁股份有限公司钢研所

	51 47
	YSBC18608-2009
	钒铁50（2）标准样品
	10年
	重庆钢铁股份有限公司钢研所

	52 48
	YSBC11707-2009
	球团矿（TFe65）标准样品
	10年
	钢铁研究总院测试所

	53 49
	YSBC11708-2009
	烧结矿（TFe65）标准样品
	10年
	钢铁研究总院测试所

	54 50
	YSBC11704-2009
	铁精矿（TFe65）标准样品
	10年
	钢铁研究总院测试所

	55 51
	YSBC11705-2009
	铁精矿（TFe70）标准样品
	10年
	钢铁研究总院测试所

	56 52
	YSBC11706-2009
	铁精矿（TFe60）标准样品
	10年
	钢铁研究总院测试所

	57 53
	YSBS15348-2009
	不锈钢（304）校正样品
	10年
	太原钢铁（集团）有限公司技术中心


